
Technical Data Sheet & MSDS Information 

Density

 
 
 

Part Name 

Turbidity,% 

Part number 

Issuing date 

23℃

Sampling time 

 
Record number 

Samplingposition 

Part batch number 

Analysis item 

Cleanliness, Mark/kg 

Tensile yield
strength,MP
a 

Elongation at break,% 

Melt flow rate,g/10min 

 

Fisheye (0.3-
2mm),Pcs/1200cm^
2 

Stripe (>1cm),cm/20m^2

,Kg/m^3 

1.60

922.0

≤10 

≥10 

≤15 

≤20 

≤8.0 

≥500 

2.20 

926.0 

Quality index 

0

9

3

5.0 

592 

13.2 

1.95 

923.6 

 
 2426H 

Measured value 

160010018 

2016-01-20 

2016-01-19 14:00 

 
MMSH-R1.18.001-2016 

Hydrometer 

Melt Indexer 

Tensile Tester 

Tensile Tester 

Turbidity meter 

Highpressure3#deviceV5501E 

Ten times scale
magnifying glass  

Visual inspection 

Instrument Used 

 
Low density polyethylene resin - LDPE 

ISO 1133 

ASTM D638 

ASTM D638 
 

GB 11115-89  

GB 11115-89 

ASTM D1003 

GB/T 1033.2-2010 

Test method 

Q/SHMM10955-2003 

（ ）

～

～

Ten times scale
magnifying glass  

La información contenida en este documento se considera fiable; no obstante, POLISOL no ofrece declaraciones, garantías ni compromisos de ningún tipo respecto a su exactitud, idoneidad para aplicaciones concretas
o resultados que puedan obtenerse de su utilización. La información se basa en ensayos de laboratorio realizados con equipos a pequeña escala y no necesariamente refleja el comportamiento del producto en
condiciones de uso final. Debido a las variaciones en los métodos, condiciones y equipos empleados comercialmente para el procesamiento de estos materiales, POLISOL no garantiza ni asume responsabilidad sobre la
idoneidad de los productos para la aplicación indicada. Las pruebas a escala industrial y la evaluación del comportamiento del producto final serán responsabilidad del usuario.
POLISOL no será responsable de ningún daño, pérdida o consecuencia derivada del uso o manipulación de cualquier material que se encuentre fuera de su control directo, siendo el cliente quien asume todos los riesgos
y responsabilidades asociados a dicho uso o manipulación. POLISOL NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE
IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. Nada de lo contenido en este documento deberá interpretarse como una autorización, recomendación o incentivo para la utilización o práctica de cualquier invención patentada
sin la correspondiente autorización del titular de la pat
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	Part Name
	Part number
	Part batch number
	Samplingposition
	Sampling time
	Issuing date
	Record number
	Low density polyethylene resin - LDPE
	2426H
	160010018
	Highpressure3#deviceV5501E
	2016-01-19 14:00
	2016-01-20

	MMSH-R1.18.001-2016
	Analysis item
	Quality index
	Measured value
	Instrument Used
	Test method
	Cleanliness, Mark/kg
	≤10
	Visual inspection


	Q/SHMM10955-2003
	Melt flow rate,g/10min
	1.60
	2.20
	1.95
	Melt Indexer

	ISO 1133
	Density
	23℃
	,Kg/m^3
	922.0
	926.0
	923.6
	Hydrometer

	GB/T 1033.2-2010
	Turbidity,%
	≤8.0
	5.0
	Turbidity meter

	ASTM D1003
	Tensile yield strength,MPa
	≥10
	13.2
	Tensile Tester

	ASTM D638
	Elongation at break,%
	Fisheye (0.3- 2mm),Pcs/1200cm^2
	≥500
	≤15
	592
	Tensile Tester

	ASTM D638
	Ten times scale magnifying glass

	GB 11115-89
	Stripe (>1cm),cm/20m^2
	≤20
	Ten times scale magnifying glass

	GB 11115-89


